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Pd-Gg750

Umformung Pd500 /Gg750 Modul 1

Glihen
700°C

Glihen
700°C

' 16,5% 13,2% 19,8%

[ Pressen Rundwalzen 8,9m/min Zustellung 0,1mm
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Umformungsschritte
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Datum: 27.04.2015 Anfang:
Kombination: Pd500/Gg750 Ende:
ModulgréRe: M1
Masse Anfang: 38,059 Masse Ende: 37,89
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R FlL. V 45,7
X 8,5 52,3 X
X 8 55,4
X 8 57,3
X 7,9 59
X 7,8 59,8 X
X 7,65 61,3
X 7,56 62,5
X 7,5 65 X befeilt
X 7 67,8
X 6,7 72
X 6,5 73
X 6,4 74 X gerichtet




